
フォーミュラGC工業試験場データ

Si層

GCはナノ粒子が浸透し

硬化後はアンカー効果で定着

そのため、被膜は非常に薄い

1.00ｋ 1.08ｋ 2.06ｋ 3.04ｋ 4.02ｋ 5.00ｋ

コーティング非処理

GCコーティング処理

圧力に対する耐性が１ｋｇ程度向上しました。


